Avloppsrors miljopaverkan

Med produktionsdata fran tre betongrorfabriker som utgangspunkt, har CIT (Chalmers
Industriteknik) genomfort en fullstandig livscykelanalys for en avloppsledning av betongror.

En 1000 meter lang betongrorsledning med en inre réordiameter av 225 mm underséktes. Man
definierade noga hela rérgraven inklusive gravningsarbete och utférande, samt drift av
avloppsroren.

Nagot 6verraskande visade undersdkningen att rorgravens storsta miljopaverkan uppstar nar
man tar hand om 6éverskottsmassorna. Denna belastning var betydligt storre an produktionen av
roret och dess delmaterial.

Ur miljosynpunkt ar det saledes viktigt att minska den utgrdvda volymen, och att anvanda
jordmassorna mer effektivt vid aterfyliningen. Detta bor ge en miljofordel for betongrér, dar en
storre del av de uppgravda massorna kan ateranvandas, eftersom fyllningens kornstorlek tillats
vara storre runt betongroér an kring plastror.
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Jamforelser betong, plast och gjutjarn

| CITs studie gjordes ingen jamforelse med alternativa material som plast- och gjutjarnsror. Det
finns dock flera jamférande undersékningar som kan ge information om materialens
miljopaverkan. Bl. a har Institutet for Vatten och Luftvardsforskning (VL) pa uppdrag av SIS-
Miljdmarkning gjort en dversiktlig livscykelanalys for olika typer av avloppsror.

Studien visar att betongror ar klart battre an alternativen vad galler energiforbrukning. Betongror

ger lagre utslapp av svaveldioxid (SO2) och kvaveoxider (NOx) an plastror. Plastréren har en liten
fordel nér det galler utslapp av koldioxid (CO2) om de ligger kvar i marken, men om de gravs upp

och forbranns okar utslappen av CO2 kraftigt.
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